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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 

Классификация видов и методов

Non-destructive testing. Classrfcatson of types and methods

Дата введения — 2016—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию видов и методов неразрушающего контроля.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 16504-61 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 

продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайге Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, го рекомендуется использовать версмо этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждемкя настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на ко
торый дама датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положенью. на которое дана ссылка, то 
это положение рекомендуется применять без учета дмеюго изменения. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положо»—о. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 
ссылку.

3 Термины и определения

8 настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями.

3.1 Виды неразрушающего контроля

3.1.1 вид неразрушающего контроля. Группа методов неразрушающего контроля, объединен
ных общностью физических явлений, положенных в его основу.

3.1.2 акустический неразрушающий контроль: Вид неразрушающего контроля, основанный на 
анализе параметров упругих волн, возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте.

П р и м е ч а н и е  - При использовании возбуждаемых упругих волн утьтраэеукоеого диапазона частот (выше 
20 кГц) допустимо применю»ю терм»ъ«а «ультразвуковой» вместо термина «акустический».

3.1.3 виброакусти чески й не разрушающий контроль. Вид неразрушающего контроля, основан
ный на регистрации параметров виброакустического сигнала, возникающего при работе контролируе
мого объекта.

3.1.4 вихретоковый мера эру шающий контроль: Вид неразрушающего контроля, основанный на 
анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным 
полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте.

Издание официальное
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3.1.5 магнитный нераэрушающий контроль: Вид не разрушающего контроля, основанный на 
анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом.

3.1.6 неразрушающмй контроль проникающими веществами. Вид неразрушающего контроля, 
основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта.

П р и м е ч а н и е  - При еиэуа/ъном осмотре поверхностях дефектов терм»ы «протыкающими вещества
ми» может быть изменен на «капиллярный», а при выявлении сквозных дефектов - на «течемсхание».

3.1.7 оптический неразрушающий контроль Вид иераэрушающего контроля, основанный на 
регистрации параметров оптического излучения после взаимодействия с контролируемым объектом 
или собственного оптического излучения исследуемого объекта.

3.1.8 радиационный неразрушающий контроль: вид иераэрушающего контроля, основанный 
на анализе параметров проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролиру
емым объектом.

П р и м е ч а н и е  - В наименовании видов контроля слово «радиаииоыый» может быть заменено словом, 
обозначающим комфетньм метод иожэирующего излуче»ыя (например, рентгеновский, нейтронный и гд.).

3.1.9 радиоволновой неразрушающий контроль: Вид иераэрушающего контроля, основанный 
на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих 
с контролируемым объектом.

3.1.10 тепловой неразрушающий контроль Вид иераэрушающего контроля, основанный на 
анализе параметров тепловых полей контролируемых объектов, вызванных дефектами.

3.1.11 электрический нераэрушающий контроль: Вид неразрушающего контроля, основанный 
на анализе параметров электрического поля или электрического тока, взаимодействующих с контроли
руемым объектом или возникающими в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия.

3.2 Методы неразрушающего контроля

3.2.1 По характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым
объектом

3.2.1.1 метод контроля: Правила применения определенных принципов и средств контроля.
3.2.1.2 автоэмиссиоииый метод: Метод иераэрушающего контроля, основанный на генерации ио

низирующего излучения веществом контролируемого объекта без активации его в процессе контроля.
3.2.1.3 акустико-эмиссионный метод: Метод иераэрушающего контроля, основанный на анагм- 

эе параметров упругих волн акустической эмиссии.
3.2.1.4 виброакустический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 

и анализе параметров виброакустичесжих колебаний, возникающих при работе контролируемого объекта.
3.2.1.5 импедаисиый метод Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе измене

ния величины механического импеданса участка поверхности контролируемого объекта.
3.2.1.6 конвективный метод: Метод иераэрушающего контроля, основанный на регистрации те

плового потока, передаваемого контролируемому объекту в результате процесса конвекции.
3.2.1.7 магнитный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении параме

тров магнитных попей, присутствующих или создаваемых в контролируемом объекте.
3.2.1.8 метод активационного анализа: Метод иераэрушающего контроля, основанный на ана

лизе ионизирующего излучения, источником которого является наведенная радиоактивность контроли
руемого объекта, возникшая в результате воздействия на него первичного ионизирующего излучения.

3.2.1.9 метод индуцированного излучения Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации излучения, генерируемого контрол ируемым объектом при постороннем воздействии (на
пример. люминесценция, фотолюминесценция).

3.2.1.10 метод отраженного излучения (эхо-метод): Метод неразрушающего контроля, основан
ный на регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, отраженных от дефекта или поверх
ности раздела двух сред.

3.2.1.11 метод прошедшего излучения: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, прошедших сквозь контролируемый объект.

3.2.1.12 метод рассеянного излучения: Метод иераэрушающего контроля, основанный на 
регистрации характеристик волн, полей или потока частиц, рассеянных от дефекта или поверхности 
раздела двух сред.
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3.2.1.13 метод свободных колебаний: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации параметров свободных механических колебаний, возбужденных в контролируемом объ
екте.

3.2.1.14 метод собственного излучения: Метод иеразрушающего контроля, основанный на 
регистрации параметров собственного излучения контролируемого объекта.

3.2.1.15 метод характеристического излучения: Метод неразрушающего контроля, основанный 
на регистрации параметров характеристического излучения, испускаемого электронными оболочками 
атомов облучаемого вещества контролируемого объекта под воздействием первичного излучения.

3.2.1.16 молекулярный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
вещества, проникающего в (через) дефекты контролируемого объекта в результате межмолекулярного 
взаимодействия

3.2.1.17 резонансный метод Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации па
раметров резонансных колебаний, возбужденных в контролируемом объекте.

3.2.1.16 тепловой контактный метод Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации теплового потока, получаемого контролируемым объектом при непосредственном контак
те с источником тепла.

3.2.1.19 термоэлектрический метод Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции величины т. э. д. с., возникающей при прямом контакте нагретого образца известного материала с 
контролируемым объектом.

3.2.1.20 трибоэлектрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции величины электрических зарядов, возникающих в контролируемом объекте при трении разнород
ных материалов.

3.2.1.21 электрический метод: Метод неразрушающею контроля, основанный на регистрации 
параметров электрического поля (тока), взаимодействующею с контролируемым объектом .

3.2-2 По первичному информативному параметру

3.2_2.1 амплитудный метод: Метод неразрушающею контроля, основанный на регистрации ам
плитуды волн (полей, потоков), взаимодействующих с контролируемым объектом.

3.222 временной метод: Метод иеразрушающего контроля, основанный на регистрации време
ни прохождения волн (полей, потоков) через контролируемый объект.

3.22.3 виброакустический метод Метод иеразрушающего контроля, основанный на измерении 
и анализе параметров виброакустичесхою сигнала, возникающею при работе контролируемою объ
екта.

322.4 газовый метод: метод неразрушающею контроля, основанный на регистрации газов, про
никающих через сквозные дефекты контролируемого объекта.

322.5 геометрический метод: Метод иеразрушаюшею контроля, основанный на регистрации 
точки, соответствующей максимальному значению интенсивности волновою пучка после взаимодей
ствия с контролируемым объектом.

322.6 жидкостный метод: Метод неразрушающею контроля, основанный на регистрации жид
кости. проникающей через сквозные дефекты контролируемою объекта.

3.22.7 метод коэрцитивной силы: Метод неразрушающею контроля, основанный на регистра
ции коэрцитивной силы объекта.

3.22.8 метод магнитной проницаемости: Метод не разрушающею контроля, основанный на 
регистрации магнитной проницаемости контролируемого объекта.

322.9 метод намагниченности: Метод иеразрушающего контроля, основанный на регистрации 
намагниченности контролируемою объекта.

322.10 метод напряженности магнитного поля: Метод неразрушающею контроля, основанный 
на регистрации напряженности магнитною поля, взаимодействующею с контролируемым объектом.

3.22.11 метод остаточной индукции: Метод не разрушающею контроля, основанный на регистра
ции остаточной индукции материала контролируемою объекта после взаимодействия с магнитным по
лем.

3.22.12 метод плотности потока энергии Метод неразрушающею контроля, основанный на 
регистрации плотности потока энергии ионизирующею излучения после взаимодействия с контроли
руемым объектом.

3.22.13 метод эффекта Баркгаузеиа: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции параметров магнитною шума, возникающего в результате эффекта Баркгаузеиа.
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3.2.2.14 многочастотный метод: Метод неразрушающего контроля. основанный на анализе и 
(или) синтезе сигналов преобразователя, обусловленных взаимодействием электромагнитного поля 
различных частот с объектом контроля.

3.2_2.15 поляризационный метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на анализе 
поляризации волн, взаимодействующих с контролируемым объектом.

3.2.2.16 спектральный метод Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе спек
тра физического поля (излучения) после взаимодействия с контролируемым объектом.

3.2.2.17 теплометрический метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистра
ции теплового потока либо величин, его определяющих.

3.2.2.18 термометрический метод Метод нераэрушающего контроля, основанный на контактной 
или дистанционной регистрации температуры контролируемого объекта.

3.2.2.19 фазовый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе фазы воли, 
взаимодействующих с контролируемым объектом.

3.2.2.20 частотный метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на анализе частоты 
волн, взаимодействующих с контролируемым объектом.

3.2.2.21 элегфоемкостный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении 
емкости участка контролируемого объекта, взаимодействующего с электрическим полем.

3.2_2_22 электро потенциальный метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на ана
лизе распределения потенциалов по поверхности контролируемого объекта.

3.2.3 По способу получения первичной информации

3.2.3.1 акустический метод Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистрации аку
стических волн, возбуждаемых при взаимодействии сред или структур материала контролируемого 
объекта.

3.2.3.2 болометрический метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистрации 
мощности лучистой энергии электромагнитных во/ы. взаимодействующих с контролируемым объектом, 
с помощью болометров.

3.2.3.3 визуально-оптический метод Метод неразрушающего контроля, основанный на полу
чении первичной информации об объекте при визуальном наблюдении или с помощью оптических при
боров.

3.2.3.4 галогенный метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистрации проб
ного вещества, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта, по изменению эмис
сии ионов нагретой метал/ыческой поверхностью при попадании на нее пробного вещества, содержа
щего галогены.

3 2.3.5 голографический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции интерференционной картины, получаемой при взаимодействии опорного и рассеянного контро
лируемым объектом полей когерентных волн с последующим восстановлением изображения объ
екта.

3.2.3.6 детекторный (диодный) метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации энергии электромагнитного излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, 
с помощью диодов.

3.2.3.7 индукционный метод. Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистрации 
магнитных полей рассеяния по величине ты фазе индуцируемой эщ.с.

3.2.3.8 интерференционный метод Метод нераэрушающего контроля, основанный на получе
нии первичной информации об объекте по образованию в плоскости изображения соответствующе
го распределения интенсивности и фазы волнового излучения, прошедшего через объект или отра
женного контролируемым объектом.

3.2.3.9 ионизационный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
заряженных частиц, возникающих при ионизации атомов материала контролируемого объекта, иониза
ционной камерой, счетчиком Гейгера, пропорциональным детектором.

3.2.3.10 калориметрический метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на измере
нии тепловых эффектов (количеств теплоты).

3.2.3.11 катарометрический метод: Метод нераэрушающего контроля, основанный на регистра
ции разницы в теплопроводности воздуха и пробного газа, вытекающего через сквозные дефекты кон
тролируемого объекта.
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3.2.3.12 люминесцентный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрам»* 
контраста люминесцирующего видимым излучением слада на фоне поверхности контролируемого объ
екта в длинноволновом у/ътрафиолетовом излучении.

3.2.3.13 люминесцентно-цветной метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации контраста цветного или люминесцирующего индикаторного следа на фоне поверхности 
контролируемого объекта в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении.

3.2.3.14 магнитографический метод. Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции магнитных полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитной пленки.

3.2.3.15 матитопорошковый метод Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе 
магнитных полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитного порошка или 
магнитной суспензии.

3.2.3.16 магниторезисторный метод Метод меразрушающего контроля, основанный на регистра
ции магнитных полей рассеяния магниторезисторами.

3.2.3.17 манометрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
изменения показаний вакуумметра, обусловленного проникновением воздуха или пробного вещества 
через сквозные дефекты контролируемого объекта.

3.2.3.18 масе-слектрометрический метод Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации ионов пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта.

3.2.3.19 метод вторичных электронов. Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации потока высокоомергетическмх вторичных электронов, образованного в результате взаимо
действия проникающего излучения с контролируемым объектом.

3.2.3.20 метод высокочастотного разряда Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации проникновения воздуха или пробного газа по возбужденыю разряда в вакууме или на лока
лизации искрового разряда в зоне сквозного дефекта контролируемого объекта.

3.2.3.21 метод жидких кристаллов Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции распределения температуры по поверхности контролируемого изделия с помощью термоиндикато- 
рое на основе жидких кристаллов.

3.2.3.22 метод контактной разности потенциалов: Метод меразрушающего контроля, основан
ный на регистрации контактной разности потенциалов.

3 2.3.23 метод остаточных устойчивых деформаций Метод неразрушающего контроля, осно
ванный на регистрации остаточных деформаций эластичных покрытий в месте течи.

3.2.3.24 метод рекомбинационного излучения Метод меразрушающего контроля, основанный 
на регистрации рекомбинационного излучения р—п переходов при прямом и обратном их смещении.

3.2.3.25 метод термобумаг. Метод меразрушающего контроля, основанный на регистрации тем
пературы по поверхности контролируемого объекта с помощью необратимых термоиндикаторов, пред
ставляющих собой черную бумагу с термочувствительным слоем, плавящимся при определенной тем
пературе. е результате чего обнажается черная контрастная основа.

3.2.3.26 метод термозависимых параметров. Метод неразрушающего контроля, основанный на 
изменении температуры контролируемого объекта с помощью его термозависимых параметров (сопро
тивления. емкости и т. л.).

3 2.3.27 метод термокрасок Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации рас
пределения температуры по поверхности объекта с помощью химических красок, изменяющих цвет под 
действием тепловой энергии контролируемого объекта.

3.2.3.28 метод термолюминофоров Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции распределения температуры по поверхности контролируемого объекта с помощью люминофоров, 
наносимых на контролируемую поверхность и изменяющих яркость свечения е зависимости от темпе
ратуры.

3.2.3.29 метод фильтрующихся частиц: Метод неразрушающепо контроля, основанный на 
регистрации контраста скопления отфильтрованных частиц (люминесцентных, цветных, люминесцент
но-цветных) на фоне поверхности контролируемого объекта.

3.2.3.30 метод фотоулравняемых полупроводниковых частиц Метод иераэрушающего 
контроля, основанный на регистрации пространственной структуры СВЧ поля, взаимодействующего 
с контролируемым объектом в плоскости фотоупрааляемой полупроводниковой пластины, и изме
рении коэффициента отражения (прохождения) электромагнитной волны от освещенного участка 
пластины.
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3.2.3.31 метод экзоэле стройной эмиссии: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации экэоапектроиов. эмитируемых поверхностью контролируемого объекта при приложении к 
нему внешнего стимулирующего воздействия.

3.2.3.32 метод эффекта Холла: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
магнитных полей датчиками Холла.

3.2.3.33 микрофонный метод; Метод не разрушающе го контроля, основанный на регистрации 
акустических волн с помощью микрофона.

3.2.3.34 нефелометрический метод Метод иераэрушающепо контроля, основанный на получе
нии информации о контролируемом объекте по изменению интенсивности и поляризации оптического 
излучения, проходящего через объект, в результате рассеяния на неоднородностях.

3.2.3.35 оптический интерференционный метод: Метод неразрушающего контроля теплового 
поля в приповерхностных слоях среды, окружающей нагретый объект, по интерференционной картою.

3.2.3.36 параметрический вихретоковый метод: Метод нерззрушающего контроля, основанный 
на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте полем 
преобразователя, по изменению полного сопротивления катушки преобразователя.

3.2.3.37 пирометрический метод: Метод неразрушающего контроля температуры с помощью ви
зуальных или фотоэлектрических пирометров.

3.2.3.38 пондеромоторный метод Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции силы отрыва (притяжения) постоянного магнита или сердечника электромагнита от контролируе
мого объекта.

3.2.3.39 порошковый метод Метсд неразрушающего контроля, основанный на регистрации уве
личения амплитуд акустических колебании отделенных дефектами участков вследствие их резонансов 
на собственных частотах с помощью тонкодислерсногэ порошка.

3.2.3.40 пузырьковый метод Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пу
зырьков пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта.

3.2.3.41 пьезоэлектрический метод. Метсд нераэрушающего контроля, основанный на регистра
ции акустических волн пьезоэлектрическим детектором.

3.2.3.42 радиоактивный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
интенсивности излучения, обусловленного проникновением радиоактивного вещества через сквозные 
дефекты контролируемого объекта.

3.2.3.43 радиографический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на преобразо
вании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи это
го изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение.

3.2.3.44 радиоскопический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции ионизирующих излучений после взаимодействия с контролируемым объектом на флуоресцирую
щем экране или с помощью электронно-оптического преобразователя.

3.2.3.45 рефлектометрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации интенсивности светового потока, отраженного от изделия.

3.2.3.46 рефрактометрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации показателей преломления контролируемого объекта в различных участках спектра опти
ческого излучения.

3.2.3.47 сцинтмлляционный метод Метод неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции ионизирующего излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, сцинтипляциониым 
детектором.

3.2.3.48 термистормый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации 
мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, 
с помощью термисторов.

3.2.3.49 трансформаторный метод Метсд неразрушающего контроля, основанный на регистра
ции электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в токопроводящем 
объекте, по изменению э. д. с. на зажимах измерительной катушки.

3.2.3.50 феррозондовый метод Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении 
напряженности магнитного поля феррозондами.

3.2.3.51 химический метод: Метод не разрушающего контроля, основанный на регистрации про
никновения пробных жидкостей или газов веществами, изменяющими свой цвет в результате химиче
ской реакции.
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3.2.3.52 цветной (хроматический) метод: Метод иеразрушающего контроля, основанный на 
регистрации контраста цветного индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта 
в видимом излучении.

3.2.3.53 шумовой метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации шумо
вых параметров.

3.2.3.54 электроискровой метод. Метод не разрушающего контроля, основанный на регистрации 
возникновения электрического пробоя и изменений его параметров в окружающей среде или на участке 
контролируемого объекта.

3.2.3.55 электромагнитно-акустический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный 
на регистрации акустических волн после взаимодействия с контролируемым объектом с помощью вих
ретокового преобразователя.

3.2.3.56 электропараметрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации электрического поля по вольт-амперным, вольт-фа радным и т. д. характеристикам контро
лируемого объекта.

3.2.3.57 электростатический порошковый метод Метод неразрушающего контроля, основан
ный на регистрации электростатических полей рассеяния с использованием в качестве индикатора 
наэлектризованного порошка.

3.2.3.58 яркостный (ахроматическим) метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на 
регистрации контраста ахроматического следа на фоне поверхности контролируемого объекта в види
мом излучении.

4 Виды и методы неразрушающего контроля

4.1 Неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, 
подразделяют на следующие виды:

- акустический:
- виброакустичесхий;
- вихретоковый:
- магнитный:
- оптический.
• проникающими веществами:
• радиационный:
- радиоволиоеой:
- тепловой:
- электрический.
4.2 Методы неразрушающего контроля каждого вида классифицируют по следующим признакам.
а) характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом:
б) первичным информативным параметрам:
в) способам получения первичной информации.
8 наименовании метода должны присутствовать классификационные признаки, изложенные 

выше, свойственные данному методу неразрушаюшвго контроля.
Допускается применение комбинированных методов одного или нескольких видов неразру

шающего контроля, классифицируемых по различным признакам, изложенным в 4.2.
Классификация методов неразрушающего контроля приведена в таблицах 1.2.

Т а б л и ц а  1

Вид «он»рол*

Классифмацио мегоаоо иераэрушаюиего сом тропа
По картеру взаимодействия 

фязичосшх полем с соигролм- 
руемыи обьеггом

По пороитмому «нформат*»- 
>юму параметру

По способу полу*«е»—я пороч
ном информации

Магнитным Магнитный Коэрцитивной сигы. 
Намагниченности. 
Остато^оюй индукции. 
Магнитном проницаемости 
Напряженности.
Эффекта Баркгауэеиа

Магнитолорошкоеый. Ин- 
дукцио»+1ый. 
Ферроэоидовый 
Эффекта Холла. 
Магнитографический. Пом- 
деромоторный. Магниторе- 
эисторюмм
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Продолжение таблицы 1

Вжд контрол*

Клвссиф^виля методов нороарушлющего контрой*
По кармтеру взаимодействия 

фиэическиж полей с контроли
руемым объектом

По перннмому имформапгя* 
•кому параметру

По способу получн» первич
но* информации

Электрический Электр»* юский. 
Трибоэлектрический. Тер
моэлектрический

Э^вктропотеициа^мый.
Элвктроемкостный

Электростат» юоовй 
порошковый.
Эпектролараметрмчеаовй. 
Электроискровой. 
Рекомбинационного 
излучения.
Экэоэлектронмой эмисон. 
Шумовой.
Контактной раххгги 
потемделов

Вихретоковый Прошедшего излучения. 
Отраженного излучения

Амплитудой.
Фазовый.
Частотой.
Спектральный.
Многочастотный

Т рамсформа горой. 
Параметрический

Радиоеагиоеой Прошедшего излучения. 
Отраженного излучения. 
Рассеянного излучения, 
^эонамсой

Амплитудный.
Фазовый.
Частотой.
Временной.
Поляризационный.
Геометрический

Детекторный (диодный). 
Болометрический. Терми
стором.
Интерференционный. Го
лографический. Жидких 
кристаллов. Термобумаг. 
Термогкомииофоров. Фото- 
управпяеох полупрово
дниковых пластин. 
Калориметрический

Тепловой Тепловой контактом. Кон
вективный.
Собственного излучения

Термометричеошй.
Теппометричесхий

Пирометрический. Жидких 
кристаллов. Термокрасок. 
Термобумаг.
Термагяоминофоров. Тер
меза висимых параметров. 
Оптический 
интерференциоой. 
Калориметрический

Оптический Прошедшего излучения. 
Отраженного излучения. 
Рассеянного излучения. 
Индуцированного излуче
ния

Амплитудой.
Фазовый.
Временной.
Частотой.
Поляризационный.
Геометрический.
Спектра/ъой

Интерференционный. 
Нефелометричесхмй. Го
лографический. Рефракто
метрический. Рвфлексоме- 
трический.
Виэуаокьоптический

Рааиацио»*ый Прошешего излучения. 
Рассеянного излучения. 
Активационного а магм за. 
Характеристического из
лучения
Автоэныссиониьй

Плотности потока энерпн. 
Слектральой

Сцинтилляцио*#ой. Иони- 
зац номой.
Втор»яках электронов. 
Радиографический. Радио- 
скол»несжий
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Окончание таблицы 1

Класснф—аиия методов и «разрушающего контрол*

Вал контрол*
По карактеру взаимодействия 

руемым объектом

По пер—т»—ому информатия- 
•кому параметру

По способу получ—ш первич
ной информации

Акустический Прошедоего излучения. Амплитудный. Пьезоэлектрический.
От раже** ого излучения Фазовый. Элеаггромаг нигно-
(эхо-метод). Времет—ой. акустичесхим.
РвэонамоФвй. Чэстопый. Микрофонный.
Импедансмый. 
Свободные* колебамй 
Акусгико-эвмссио»—ый

Спектральной

Амплитудой.
Фаэоеьай.
Врем ет—ой. 
Частотой. 
Спектральный

Порошковый

Акустико-ультразвуковой Амплитудный. 
Фазовый. 
Вреыет—ой. 
Частоттм«. 
Спектральный

Пьеэозлектр веский

Виброакустический Мехагычесхие колебания Статистические пара Пьеэозпехтриюсхий.Элек-
• движение точки и/w ме
ханической систеяы!. при 
котором происходят коле
бания характеризующих 
его скаляр»ых вегяп—и

метры колебательного 
процесса (механических 
колебать—)

тромап—тио-акустичесхий

Т а б л и ц а  2
Классификация методов контрол* пронякасшямя веществами (ка/ыллярнык * течеискания!

По характеру взаимодействия яе«аесте с 
контролируем мм объектом

По пер—тчиому ■••формати—«ому 
параметру

По способу получения первичной 
информации

Молекулярный Жидкостный.
Газовый

Яркосттый (ахроматический). 
Цветной (хроматический). 
Л*оми1 юомо* «п пай.
Л томииесцектио-цве гной. 
Фильтрующихся частиц. 
Мэсс-спектрометрический. 
ГТузьфысоеый.
Манометр**еоиои.
Галопа*—ый.
Радиоактивный. 
Катарометричесхим. 
Выооксмэстотного разряда. 
Химический.
Остято—ых устойчивых 
деформаций.
Акустический
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Приложение А 
(справочное)

Пояснения к терминам и признакам классификации

К термину «контролируемый объект»
Под контролируемым объектом подразумеваются материагы. полуфабрикаты и готовые излетая

К термину «детектор»
Под детектором подразумевается устройство, предназначен» для обнаружения и преобразования эиергга 

физического поля (излучения) в другой вид энергии, удобной для иидикасевт. последующей регистрации и изме
рения.

К термину «индикаторный след»

По ПОСТ 16442.

К термину «индикатор»

Под индикатором подразумевается прибор, устройство, элемент или вещество, предназначенные для реги
страции первичных информативных параметров в форме, удобной для восприятия человеком.

К термину «виброакустический»

Виброакусгичесхими колебаниями называют механические колебания (вибрационные, акустические, гидро
акустические). сопровождающие функционирование объекта.

Виброакустичесшм сигналом называют физическую вели «мну. характеризующую виброакустические коле
бания.

Механическими колебзмями называют движение тот и или механической системы, при котором происходят 
колебания характеризующих его скалярных величин.

К признаку классификации «по характеру взаимодействия физических полей или веществ с
контролируемым объектом»

Под характером взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом подразуме
вается непосредственное взаимодействие поля или вещества с контролируемым объектом, но не с проникающим 
веществом.

К признаку классификации «по первичному информативному параметру»
Под первичным информативным параметром подразумевается одна из основных характеристик физическо

го паля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодейсттая этого поля или вещества с контроли
руемым объектом.

К признаку классификации «по способу получения первичной информации»

Под первичной информации подразумевается совокупность характеристик физического поля ига проиьосе- 
юшего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
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